[bookmark: _GoBack]Отчет по ЛР № 3 должен оформляться по СТО ИрГУПС (положение «Требования к оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль») и содержать:
1) Титульный лист;
2) Введение. Во введении указывается цель работы (экспериментальное определение модуля сдвига стали 45 при проведении неразрушающего испытания вала на кручение), а также, основные понятия и определения к ЛР:
– чистый сдвиг;
– модуль сдвига (модуль упругости 2-го рода);
– закон Гука для случая сдвига;
– кручение;
– вал;
– полярный момент инерции сечения.
При необходимости определения дополняются расчетными формулами (формулы имеют нумерацию).
3) Вычисления по лабораторной работе (основная часть).
4) Заключение. В заключении указываются выводы по лабораторной работе. Если экспериментальные результаты сравниваются с теоретическими или справочными, то приводятся максимальные и минимальные погрешности определения величин.
5) Список использованных источников (3-4 источника). Оформление списка производится по ГОСТ 7.1-2003 
6) Приложение. В приложение прикладывается протокол лабораторной работы. 


